
 

 

 
L’acciaio che usiamo è il C40 da bonifica, 

contenente lo 0,4% di carbonio, valore a cui si 

ha la massima tenacità, temprato in acqua e 

rinvenuto, con tempra differenziata tra filo e 

dorso della lama. 

Ha una struttura cristallina cubica a corpo 

centrato. 

 


